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Les matières plastiques et les matériaux composites

1.
Complétez les phrases suivantes à partir des mots ou des groupes de mots ci-dessous. Certains mots peuvent être utilisés plus d’une fois. 

	•
Adhérence

•
céramiques

•
chaleur

•
changement de couleur

•
combustibles fossiles

•
dures
	•
fibres aramides

•
fibres de carbone

•
fibres de verre

•
fissures

•
matériau composite

•
matières plastiques
	•
matrice(s)

•
métaux

•
oxydation

•
pétrole

•
polymères

•
rayons ultraviolets

•
renforts
	•
thermodur-cissables

•
thermoplastiques

•
trois quarts.




a)
Les ________________________ sont des matériaux qui sont de plus en plus utilisés pour améliorer les conditions de vie des êtres humains. Ces matériaux sont principalement élaborés à partir de ____________________________ tels que le ____________________ et le gaz naturel, dont on extrait des monomères. Ces derniers sont agencés en chaînes pour former des ________________________. Les matières plastiques se divisent en deux principales sous-catégories. Les ________________________ ramollissent suffisamment à la ________________________ pour pouvoir être modelés ou remodelés et durcissent suffisamment lors de leur refroidissement pour conserver leur forme. Cette sous-catégorie regroupe environ les _____________________ de toutes les ________________________. Les __________________________ constituent l’autre sous-catégorie. Les _____________ _________________________ de cette sous-catégorie restent _______________________ en permanence, même sous l’effet de la ________________________, jusqu’à qu’ils atteignent leur point de fusion. 

b)
La dégradation des ________________________ se manifeste le plus souvent par un ___________________________ ou l’apparition de ________________________. La pénétration de liquide, l’________________________ et les _________________________ sont les trois principales causes de leur dégradation. 


c)
Lorsqu’on associe des matériaux de différentes catégories pour en obtenir un nouveau aux propriétés améliorées, on crée un ________________________. On distingue deux principales composantes dans les matériaux de cette catégorie. D’abord, la ________________________, qui constitue le squelette du matériau et qui lui donne sa forme. Ensuite, les ___________________, qui sont insérés dans la __________________ afin d’en améliorer les propriétés. Les __________________________, les ________________________ et les ________________________ sont des matériaux souvent utilisés pour les ________________________, alors que les __________________ ________________________, les ________________________ et les _________________ ________________________ sont souvent utilisées comme ________________________.
d)
La dégradation d’un ________________________ se manifeste principalement de deux façons, soit par la déformation ou la rupture de la ________________________ou des ________________________, soit par une perte ________________________ entre la ________________________ et les ________________________.
ST�
�
MANUEL : 	Chapitre 12, p. 396 à 401�
�
En lien avec la fiche synthèse 51�
�









Fiche 51 





Activités de soutien – 2e année du 2e cycle
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